I

W PA

TU BRAUNSCHWEIG

Materialprifanstalt
Institut fur Baustoffe, | fir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3578/1149-MPA BS

Gegenstand: WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB"
gemal Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(VV TB) des Landes Niedersachsen, Fassung Juni 2021, Lfd.
Nr. C 3.4 - Baustoffe, an die nur Anforderungen an das
Brandverhalten gestellt werden und die nichtbrennbar (Klasse
DIN 4102-A) sind, mit brennbaren Bestandteilen.

Antragsteller: Wildeboer Bauteile GmbH
Marker Weg 11

D- 26826 Weener

Ausstellungsdatum: 01. September 2021

Geltungsdauer bis: 01. August 2024

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 6 Seiten und -- Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. 3578/1149-MPA BS vom 01. September 2021 ersetzt das
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3578/1149-MPA BS vom 31. Juli 2019.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3578/1149-MPA BS ist erstmals am 23. November 1999
ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kirzungen bediirfen der schriftlichen
Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.

Materialprifanstalt fir das Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) —

Bauwesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fur Prifung,
Beethovenstrake 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert fiir Prufung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859
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A. Allgemeine Bestimmungen
1. Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts

im Sinne der Landesbauordnung nachgewiesen

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
zur Verfugung zu stellen.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der
Materialpriifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig nicht geprufte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

bauaufsichtliche Prufzeugnis kann nachtraglich erge
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies e )
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung von
WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" als nichtbrennbarer Baustoff
der Baustoffklasse A2 (Baustoffklasse DIN 4102-A2) nach DIN 4102-1".

WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" bestehen aus einem
umlaufendem Profirahmen aus verzinktem Stahlblech mit Resonanzelementen aus
verzinktem Stahlblech und eingesetztem Absorptionsmaterial, bestehend aus Mineralwolle
kaschiert mit Glasfilamentgewebe.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis fir das Bauprodukt wird entsprechend den
Angaben der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) des Landes
Niedersachsen, Fassung Juni 2021, Lfd. Nr. C 3.4, ausgestellt.

Verwendungsbereich

WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" sind in WILDEBOER
Schalldampfern Typ SKB fur Liftungsanlagen in Geb&uden zu verwenden.
AuRerdem dirfen sie, anstatt in verzinkten Stahlblechgehdusen, auch in bauseits
hergesteliten Luftungsleitungen aus verzinktem Stahlblech oder anderen, nichtbrennbaren
Baustoffen eingebaut werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis enthélt keine Aussagen zur Erfullung von
Anforderungen an den Schallschutz und Wéarmeschutz.

Das Bauprodukt darf nicht fur Bauteile als Aussteifung bzw. in tragender oder aussteifender
Funktion verwendet werden: hierfur ist ein gesonderter Verwendbarkeitsnachweis
erforderlich.

Das Bauprodukt darf nicht verwendet werden, soweit Anforderungen in Bezug auf die
Absturzsicherung zu erflllen sind.

Der Nachweis der Nichtbrennbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen Bauprodukten z. B.
wenn die Oberfliche von WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" mit
anderen Anstrichen, Kaschierungen oder dhnlichem versehen wird.

Unbeschadet dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses bedirfen Bauteile und
Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer
Feuerwiderstandsklasse eines Prifzeugnisses / allgemeinen  bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (je nach Bauart).

Der Antragsteller erklart, dass das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung, der
Chemikalien-Verbotsverordnung oder der Chemikalien-Ozonschichtverordnuag—unterliegt
bzw. dass er die Auflagen aus den o.a. Verordnungen (i gRESYL :

Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und

oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf Hygiene, den Gesundfieits 2046

Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. it der en‘o‘ :

Weise bekannt gemacht werden. 4};»‘, 176
“sonwes

Die Materialprifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig hat daraufhin Ketten Anlass
gesehen, die Auswirkungen des Bauprodukts im eingebauten Zustand auf den Gesundheits-
und Umweltschutz zu Gberprifen.

1) DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Priifungen (Ausgabe Mai 1998) - Abschnitte 3 und 6
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Die WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" missen aus einem
umlaufenden Profilrahmen aus verzinktem Stahlblech (Dicke 0,5 bis 0,8 mm) mit
Resonanzelementen aus verzinktem Stahlblech und aus eingesetzten Absorptionselementen
aus mit Glasfilamentgewebe kaschierter Mineralwolle, auf denen Abdeckungen aus
verzinktem Lochblech (Dicke 0,5 bis 0,8 mm) vorhanden sein kénnen, bestehen.

Die Resonanz- und Absorptionskulissen mussen in den Nenndicken 100 mm und 200 mm, in
den Nennlangen 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm und in Nennhdhen
von 150 mm bis 1800 mm hergestellt sein.

Die Mineralfaserplatte muss auf Basis von Glaswolle- und/oder Steinwollefasern hergestellt
werden. Die Nenndicke der Mineralfaserplatte betragt 100 mm und 200 mm, die Rohdichte
muss etwa 15 kg/m?® - 25 kg/m? betragen. Die Mineralfaserplatte muss die Anforderungen an
nichtorennbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A2) nach DIN 4102-1 erfillen. Die
Mineralfaserplatten durfen in einer Horizontalfuge je laufenden Meter untereinander verklebt
werden.

Zum Kaschieren der Mineralfaserplatte muss ein Glasfilamentgewebe auf der
Mineralfaserplatte gemaR den bei der Materialprifanstalt fur das Bauwesen in Braunschweig
hinterlegten Angaben und Materialien verklebt werden.

Die Zusammensetzung des WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB"
muss den bei der Materialprifanstalt fur das Bauwesen in Braunschweig hinterlegten
Angaben entsprechen.

Priifverfahren

WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" muss als System die
Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe (Klasse DIN 4102-A2) nach DIN 4102-1"
Abschnitt 5.2 erfullen.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine
erteilt wurde, ist bei der Prufstelle hinterlegt.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Herstellung von WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" muss
entsprechend den Bestimmungen des Abschnitts 2.1 gemaf den bei der Materialprifanstalt
fur das Bauwesen in Braunschweig hinterlegten Angaben und Materialien erfolgen.

Kennzeichnung

Das Element, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein muss
vom Hersteller mit dem  Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.5 erfullt sind.

1) DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prifungen (Ausgabe Mai 1998) - Abschnitte 3 und 5.
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Folgende Angaben missen auf dem Element, der Verpackung oder dem Beipackzettel oder,
wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum
Lieferschein vorhanden sein:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Prifzeugnisnummer: P-3578/1149-MPA BS
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Baustoffklasse nichtbrennbar (DIN 4102-A2)"

2.5 Ubereinstimmungsnachweis
251 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaRigen Fremdiiberwachung einschlieRlich einer Erstprufung des Bauproduktes
nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremduberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufilhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

2.5.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaf DIN 182002 : 2018
-09, Abschn. 3, einzurichten, die die gleichméaRige Herstellung und Zusammensetzung des
Bauprodukts gemafR Abschnitt 2.1 gewéhrleistet.

Fur die Durchflihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A)* ¥ in
der jeweils gultigen Fassung mafRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten
und mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind der Uberwachungsstelle auf Verlangen
ngaben enthalten:

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleictrmit den
. Verantwo

£, :
fer&uglich
Fiiaiks

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller ugy

MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und dre—betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Ubereinstimmenden Bauprodukten
ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Kontrolle unverziglich zu
wiederholen.

1) DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prafungen (Ausgabe Mai 1998) - Abschnitte 3 und 5.
2) Hierbei ist die DIN 18 200 ,Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdiiberwachung und Zertifizierung von
Produkten" Ausgabe September 2018 zu beachten
3) Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung" Fassung Oktober 1996.
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Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle —durch eine
Fremdilberwachung regelmaRig zu tberpriifen, mindestens jedoch einmal jéhrlich.

EUr die Durchflihrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A)" ¥ in
der jeweils gultigen Fassung mafigebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufuhren.
Bei der laufenden Fremdiuberwachung sind Proben fiur Stichprobenprifungen zu
entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" sind zum Einbau in
WILDEBOER Schalldampfern Typ SKB fiir Liftungsanlagen in Gebéauden zu verwenden.
AuRerdem durfen sie, anstatt in verzinkten Stahlblechgehdusen, auch in bauseits
hergestellten Luftungsleitungen aus verzinktem Stahlblech oder aus anderen,
nichtbrennbaren Baustoffen verwendet werden.

Der Einbau der WILDEBOER "Resonanz- und Absorptions-kulissen Typ SB" muss
entsprechend den vom Hersteller erstellten Einbauanweisungen erfolgen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr.
5/2012, S. 46-73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersachsischen
Bauordnung vom 10. November 2020 (Nds. GVBI. S. 384) in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemaf RdErl. d. MU vom
14.06.2021 (Nds. MBI. Nr. 23/2021, S. 1030-1072) erteilt. In den Landesbauordnungen der
tbrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats n
der Materialprifanstalt fur das Bauwesen, Braun e

ch Bekanntgabe Widerspruch bei
7 erhoben werden.
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3) Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"
Fassung Oktober 1996.




